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摘要：采用岩石声波、声发射一体化监测装置，系统地研究三轴多级循环荷载作用下盐岩超声波波速与声发射变

化特征。结果表明：(1) 岩石的超声波波速和声发射活动与应力状态呈现出良好的一致性。加载阶段，超声波波速

上升，声发射活跃，卸载阶段，超声波波速下降，声发射平静，应力级数越高，这一特征越显著。(2) 盐岩的声波、

声发射特征与试验围压应力密切相关。围压水平越低，应力循环试验中岩石波速变化率越大，声发射事件数量越

多；围压水平越高，岩石超声波波速变化率越小，声发射事件数量越少。五级应力荷载试验中，围压条件为 5，

10，15，20 MPa时盐岩的声发射事件数量分别为 1 026，703，361和 206个，显示了“围压致密效应”。(3) 分别

应用卸载模量、裂隙密度和 Felicity比表征盐岩的损伤演化。结论认为：盐岩的裂隙密度和 Felicity比变化与岩体

承载破坏特征较为一致，可以较好地反映盐岩的损伤破裂过程，而利用卸载模量表征盐岩损伤误差较大，这是由

于盐岩特殊的黏塑性变形特征造成的。 
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Abstract：In order to investigate the characteristics of ultrasonic wave velocity and acoustic emission activity of 

salt rock under triaxial loading，the multi-level cycle loading tests were conducted using a device composed with 

the acoustic wave and acoustic emission testing systems. The variations of ultrasonic wave velocity and AE 

number of salt rock were consistent with the loading stress. In the loading process，the ultrasonic wave velocity 

increased and AE activity was intense. However，there were opposite characteristics when the stress was unloading. 

The higher level the loading stress was，the more significant the feature was. The loading level of the confining 
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pressure had great influence on the ultrasonic wave velocity and acoustic emission activity. The rate of change of 

the ultrasonic wave velocity was greater and the AE events were more under the lower confining pressure than 

when the confining pressure were in a higher loading level. This can be explained by the principles of confining 

pressure densification. In the paper，the unloading modulus，the fracture density and the ratio of Felicity were used 

respectively to express the damage evolution for salt rock. Results showed that the features of fracture density and 

the ratio of Felicity had a good consistency with the salt rock damage，which reflected the process of damage 

fracture well. Because of the plastic deformation，the unloading modulus was not suitable for describing the 

damage. 

Key words：rock mechanics；ultrasonic velocity；acoustic emission；damage；unloading modulus；fracture density 
 

 
1  引  言 
 
盐穴储气库在正常运营过程中，季节用气量的

差异将会导致溶腔围岩应力状态的改变，当盐腔内

部气压过低或采气速率过快时，都会严重威胁地下

储库的稳定性，因此，分析研究循环荷载作用下盐

岩的损伤演化规律具有十分重要的现实意义[1]。目

前，关于岩石的损伤测定主要有表面形貌测试法、

CT法、岩体密度法、电阻法、红外线辐射法等，但

上述方法对试验设备或试验条件要求极为苛刻，适

用性较差。近年来，以超声波波速检测为代表的主

动方法及以声发射监测为代表的被动方法逐渐成为

研究岩体损伤规律的重要工具。 

1962 年，Mogi 首次对岩石样品承压破坏过程

中的声发射活动展开研究[2]，1977年，陈 颙[3]开始

将声发射测试技术引入到室内试验中，而后众多学

者开展了大量的研究工作。李元辉等[4-5]研究了不同

岩体单轴压缩破坏过程中的声发射活动，并对其损

伤演化过程进行了深入分析。郭印同等[6-7]应用声    

发射监测技术判定岩石的启裂应力。任 松等[8-9]利

用岩石的声发射活动，研究加载速率对岩体损伤破

坏的影响，结论认为岩石的 AE 事件数量与加载速

率具有显著的负相关特征。H. Alkan等[10]通过对盐

岩三轴压缩试验中不同应变阶段的声发射特性研

究，确定了岩石的膨胀扩容边界。杨圣奇等[11]研究

了温度对红砂岩强度变形特性与裂纹演化特征的影

响。分析发现，上述研究大都针对单轴压缩试验展

开的，关于三轴应力状态下岩石的声发射活动研究

相对较少，个别学者尝试将声发射传感器安置于三

轴压力室外部进行 AE 震源定位试验，这种做法却

增大了试验误差，丢失了大量的测试信息[12]。岩石

的超声波波速可以表征其内部物理结构特征。在之

前的研究工作中，研究人员大都将注意力集中于岩

石的纵波波速变化，而忽略了对岩石横波波速的特

征的研究。例如，赵明阶和徐 蓉[13]借助岩石的纵

波波速变化，建立了受载过程中的岩体损伤演化方

程。王媛媛等[14]研究了岩石加载变形过程中的 P波

特征，认为加载应力水平到达峰值应力的 70%～

80%之后，岩石超声波波速将会发生突变。 

循环荷载试验已经成为研究岩体损伤演化过程

的重要手段，通过人为设置的承载路径，分析岩体

受载历史与强度变化特征，从而对岩石的损伤演化

进行定量评价。刘建锋等[15]利用盐岩的损伤模量变

化，对单轴多级循环荷载试验中岩石的损伤演化过

程进行了深入分析。马林建等[16]深入分析了循环荷

载对盐岩变形、强度及损伤特性的影响。然而，针

对三轴循环应力作用下岩石的声波与声发射活动规

律，特别是 AE震源的定位分析尚未见报道。 

本文应用岩石声波与声发射一体化监测装置，

系统地研究三轴多级循环荷载作用下，盐岩的破坏

特征与声波、声发射活动规律，得到承载破坏过程

中盐岩力学指标、横波波速 VP、纵波波速 VS与 AE

参数，以此对岩体的损伤演化规律进行深入分析，

为盐岩损伤演化定量评价提供理论依据，有利于我

国盐岩地下能源储备库的安全运营和管理。 

 
2  试验条件与方案 

 

2.1 试样制备 

试验选用的盐岩试块取自江苏金坛，埋深为    

－874～－883 m，采用人工切割打磨的方式将盐块

加工成100 mm×200 mm的圆柱体，两端保证光滑

平整，平行度满足岩石力学试验要求(±0.02 mm 以
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内)，试验样品信息见表 1。 

 

表 1  试样信息 

Table 1  Information of test samples 

试样编号 长度/mm 直径/mm 质量/g 围压/MPa 

S1 199 101 3 481  5 

S2 201 100 3 352  5 

S3 202  99 3 436 10 

S4 202 101 3 561 10 

S5 200 100 3 348 15 

S6 199  99 3 422 15 

S7 200 100 3 555 20 

S8 198 101 3 341 20 

     

2.2 试验设备与方法 

本次试验选用 XTR01 岩石三轴试验机，声波和

声发射测试系统选用中国科学院武汉岩土力学研究

所研发的岩石声波–声发射一体化测试装置 RT– 

100。在围压 5，10，15，20 MPa 的条件下，分别

设计 2组试验，记录三轴加载、卸载过程中盐岩的

超声波波速与声发射信息。试验全程施加五级循环

荷载，峰值应力分别为 50，100，150，200，250 kN，

加载速率为 60 kN/min，采用应力控制加载方式，加

载路径见图 1。试验前，固定声发射传感器于岩样

的侧表面，位置见图 2，安装完成后的试样见图 3。

研究表明，在相同的试验条件下，传感器置于三轴

室内的声发射振铃计数、能量的最大值分别比置于

室外时高 27%，32%[12]。设置声波与声发射信号的

前置增益倍数为 40 dB，噪音门槛值为 40 dB。在试

验过程中，每间隔 20 s采集一次超声波波速信息，

实时采集整个加卸载过程的声发射信息，直到试验

结束。 
 

 

图 1  应力加载方式 

Fig.1  Stress loading path 
 

 

图 2  声发射传感器位置 

Fig.2  Positions of acoustic emission sensors 
 

 

图 3  传感器安装实物图 

Fig.3  Picture of ultrasonic and acoustic emission sensors 

 
3  试验结果与分析 

 

3.1 盐岩变形破坏特征 

岩石不是理想的弹性介质，因此，循环荷载试

验中，应力–应变曲线之间将会形成塑性滞环，其

形成原因就是承载过程中岩体内部裂隙拓展与闭合

时的摩擦做功。图 4为三轴循环压缩试验中盐岩试

样 S8的应力–应变曲线，可以看出，随着应力水平

的增加，盐岩的不可逆变形逐步增加，塑性滞环的

面积越来越大，卸载–加载过程中消耗的能量也越

多。 

从图 4(a)中可以看出，压缩破坏过程中，盐岩

的轴向应变较大且应变硬化阶段较长，这是盐岩有 

声波压头 A

声波压头 B 

AE探头 

轴向应变规

环向应变规

5# 

2# 1#

4# 

3# 

6# 
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(a) 加卸载试验中盐岩应力–应变曲线 

 

(b) 第 1、第 2、第 3级加卸载段应力–应变曲线 

图 4  循环应力下盐岩应力–应变曲线 

Fig.4  Strain-stress curves of salt rock under cycle loading test 

 

别于其他岩体的重要特征。观察第 1～3级应力–应

变曲线发现(见图 4(b))，在每一级循环试验中，岩

石的应力–应变曲线均呈现“上凹形”特征，且卸

载段曲线始终处于加载段曲线之下，这一现象的形

成原因如下：当岩体处于弹塑性应变阶段时，岩石

内部将产生大量的细观裂纹，并随着应力的增加不

断拓展，在应力降低过程中，这些缺陷将会逐步得到

“释放”，导致岩石的有效弹性模量减少，即图 4(b)

中 O→A→B段曲线斜率逐渐下降；相反，再次加载

过程中岩体内部裂纹闭合，有效弹性模量增加，导

致 B→A→C 段曲线斜率逐渐增大；当应力水平超过

前期最高应力水平之后，岩体内部裂纹将会再次萌

生、拓展，岩石弹性模量进一步降低，即 CQ 段曲

线斜率逐渐下降。对比 CQ 段与 PO 段的曲线斜率

发现，二者的变化趋势较为一致，可见，岩石的总

体变形特征并未受加卸载过程的影响。 

观察盐岩的轴向应力–应变关系曲线(见图 5)

发现，三轴循环试验中，盐岩轴向应变与应力变化

具有一致的响应趋势：加载阶段中，轴向应变增大，

岩体内部孔隙闭合，晶粒间排列更加致密；卸载阶 
 

 

 
图 5  盐岩轴向应力–应变曲线 

Fig.5  Axial stress-strain curves for salt rock 

 

段时，轴向应变呈现降低趋势，先前闭合的孔隙将

会再次张开，盐岩晶粒之间的接触也会变得松动。

岩石的受力状态影响着轴向应变特征，进一步影响

着岩体的超声波波速情况。 

3.2 应力、波速与时间参数的关系 

三轴循环荷载试验中，盐岩的超声波波速变化

与其所处的应力状态具有一致的响应关系，图 6显

示，加载过程中，岩石的超声波波速呈现上升趋势，

卸载阶段中，波速开始降低。对比分析盐岩的纵波

与横波波速变化发现，在整个试验过程中，岩石纵

波波速较为稳定，横波波速呈现逐渐下降趋势，且

波动范围较大。以试样 S1(围压 5 MPa)为例，在多级

应力循环过程中，纵波波速最低值分别为 4 100，     

4 100，4 050，4 000和 3 900 m/s，横波波速最低值

分别为 3 188，3 100，3 067，2 950和 2 750 m/s(见

表 2)，可见，横波波速对岩体的损伤响应更为敏感，

这主要是由于盐岩在轴向应力的作用下，岩体发生

“鼓形”破坏，萌生的大量微观裂纹平行于加载方

向上，这些微观裂隙将会阻碍剪切波的传递，因而

导致横波传播速度的下降，纵波又称为压缩波，质

点的振动方向与传播方向平行，因而其波速未受太

大影响。相比纵波波速的改变，横波波速更适合 
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(b) 围压 10 MPa 

        

(c) 围压 15 MPa 

        

(d) 围压 20 MPa 

图 6  盐岩超声波波速变化曲线 

Fig.6  Curves of ultrasonic velocity value for salt rock 

 

表 2  盐岩试样 S1的超声波波速波动 

Table 2  Changes of ultrasonic velocity value for sample S1 

应力阶段 横波波速/(m·s－1) 纵波波速/(m·s－1) 

第 1级 3 188～3 300 4 100～4 200 

第 2级 3 100～3 288 4 100～4 200 

第 3级 3 067～3 267 4 050～4 200 

第 4级 2 950～3 200 4 000～4 188 

第 5级 2 750～3 100 3 900～4 150 

   

表达循环荷载作用下岩体的损伤演化。 

对比分析不同围压下盐岩的超声波波速特征发

现，岩体波速与试验围压应力密切相关。当试验围

压为 5 MPa时，在整个试验过程中，岩石的纵波波

速在 3 900～4 200 m/s 范围内波动，横波波速在     

2 750～3 300 m/s范围内波动；当试验围压上升至

20 MPa时，盐岩纵波波速在 4 300～4 400 m/s范围

内波动，横波波速在 3 050～3 400 m/s范围内波动。

由此可见，盐岩的超声波波速变化率与其所处的围

压应力呈负相关特征，即围压应力水平越低，岩石

的超声波波速变化率越高；围压应力水平越高，岩

石的超声波波速变化率越低，这主要是由于岩体的

围压致密效应造成的。 

3.3 应力、声发射与时间参数的关系 

与常规压缩试验不同[17]，重复加载、卸载试验

中岩石的微裂隙将会经历闭合、张开、再闭合等一

系列过程，岩石的声发射事件也会呈现出相应的变

化特征，表征出更为丰富的损伤信息，AE 活动可

以成为岩石损伤破坏预警的重要依据。 

图 7为 4种围压状态下循环荷载试验中盐岩的

声发射活动特征，可以看出，岩石的 AE 活动与其 
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(d) 围压 20 MPa 

图 7  不同围压作用下盐岩声发射活动规律 

Fig.7  AE activities under different confining pressures 

 

所处的应力阶段具有显著的对应特征，即声发射活

动主要发生在超过前期最高应力水平的应力加载阶

段，而卸载阶段的声发射事件较少。统计不同应力

阶段中盐岩的声发射事件数量(见表 3)，可以看出，

在第 1级应力加卸载过程中，峰值应力水平较低，

加载活动对岩体结构影响微弱，盐岩内部结构完整，

声发射活动较为平静；第 2级应力循环试验中，岩

体承受的峰值应力增加至 100 kN，岩石 AE事件数

量开始增长；第 3级应力循环中，峰值应力增加至

150 kN，此时盐岩内部开始萌生微观裂隙，声发射

活动开始活跃，声发射事件数量显著增多；随着循

环应力水平的提高，第 4级、第 5级试验中盐岩的

声发射活动变得“激烈”，大量的微观裂隙逐渐拓展、

贯通，声发射事件数量呈现急剧增加特征。 

 

表 3  不同应力阶段中盐岩声发射事件数量 

Table 3  AE numbers under different stress stages 

围压/MPa 
应力级数 

合计/个
1 2 3 4 5 

 5 7 28 93 258 640 1 026 

10 6 16 75 149 457 703 

15 9 14 52  96 190 361 

20 3  6 14  40 143 206 

 
统计发现，岩体所处的围压应力水平越高，盐

岩的声发射活动越平静，岩体所处的围压应力水平

越低，盐岩的声发射活动越剧烈；统计五级循环荷

载试验中盐岩的声发射事件数量得出(见表 3)，围压

条件为 5，10，15，20 MPa时盐岩的声发射事件数

量分别为 1 026，703，361和 206个，可见，围压

应力对岩石声发射活动具有显著的抑制作用，这一

特征再次论证了岩石的围压致密效应。 

 
4  盐岩损伤演化分析 

 

4.1 卸载模量与损伤变量 

岩石是一种带有内部缺陷的介质，在经历循环

加–卸载试验中，伴随着内部微观结构的改变，材

料的力学性能也会发生变化。以承载前后材料的弹

性模量作为研究对象，法国学者 J. Lemaitre[18]提出

了一维材料的损伤变量表达式： 

1 /D E E                   (1) 

式中： E为材料损伤时的弹性模量，即卸载模量；   

E为材料无损伤时的弹性模量。对于脆性岩石而言，

通常利用加卸载试验求得岩石损伤后的弹性模量，

而盐岩作为一种典型的黏塑性软岩，循环荷载试验

中得出的卸载模量无法真实地反映岩石的损伤强

度。以试样 S8(围压 20 MPa)为例，结合多级循环荷

载试验中岩体的应变信息，计算得出盐岩的卸载模

量与损伤变量(见表 4)，可以看出，随着应力水平的

增长，盐岩的卸载曲线斜率越来越高，卸载模量逐

渐增大。依据岩体损伤理论可知，随着循环荷载试

验的进行，岩石的损伤程度将会逐步增加，卸载模

量也将逐渐降低，试验所得结论似乎与岩石的损伤

累积理论相矛盾，造成这种现象的原因正是盐岩特

殊的黏塑性变形特征，在岩体的残余变形中包含着

一定部分的黏性变形，因而其卸载模量较真实值偏

大，应力级数越高，这一误差越大，因此，利用式(1)

计算得出的岩石损伤变量无法真实地表达盐岩的损

伤演化。 

 

表 4  盐岩卸载模量与损伤变量 

Table 4  Unloading modulus and damage variables of salt  

rocks 

应力级数 总应变 残余应变 卸载模量/GPa 损伤变量 

1 0.462 0.305 26.78 0.107 

2 0.833 0.546 30.56 0.123 

3 1.540 1.100 35.00 0.167 

4 2.611 2.147 49.26 0.271 

5 4.809 4.266 59.50 0.440 

     

当材料包含塑性或黏塑性变形时，利用式(1)计

算得出的岩石模量将会小于真实的卸载模量，无法

反映岩体的实际损伤。通过更加深入地分析研究，

谢和平等[19]得出了一种综合考虑岩体塑性变形与

损伤特征的弹塑性损伤评价模型： 
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P1 (1 / ) /D E E               (2) 

式中： P ，分别为材料的残余变形和卸载时的总
变形。依据式(2)，计算得出 4种围压应力下多级荷

载试验中盐岩的损伤变量特征(见图 8)，可以看出，

随着加卸载试验的进行，盐岩的损伤变量呈现逐渐

增大特征；相比于式(1)，式(2)考虑了岩石的塑性变

形，所得损伤结论与岩石的真实损伤情况更为一致，

具有一定的进步性，但式(2)依然未考虑岩石的黏性

变形，因而计算得出的损伤变量仍然与真实情况存

在一定的差异，且岩石的黏性变形特征越强烈，这

一差异越显著。盐岩具有典型的黏塑性变形特征，

目前尚未得到理想的岩体损伤评价模型，个别学者

虽已取得一定成果[20-23]，但依然具有较大的局限性。 
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图 8  盐岩损伤变量变化曲线 

Fig.8  Curves of damage variable changes for salt rocks 

 

4.2 盐岩裂纹密度改变 

20世纪 60年代开始，众多学者开始了关注于岩

体裂隙密度的研究。B. O. C. R. J. Budiansky等[24-25]经

过相关推导，建立了岩石波速与裂隙密度的关系方

程，见下式： 

2 2 2 2 2
S P P P P
2 2 2 2 2

S S S S S

9 1 3 4 5 8 4
V V V V V

V V V V V


                    
        

2 2 2 2
P P P P
2 2 2 2

S S S S

3 2 32 3 4 3 4
V V V V

V V V V

              
      

   (3) 

式中： PV ， SV 分别为不含裂隙岩体的纵波速度和横

波波速； PV ， SV 分别为含裂隙岩体的纵波速度和横

波波速。由式(3)可知，裂隙密度成为了一个具有实

用价值的量。 

通过对循环荷载试验中盐岩超声波波速的实时

监测，得到试验过程中岩石的超声波波速信息；假定

理想状态下盐岩的纵波、横波波速分别为 4 500 和     

3 500 m/s，利用式(3)，计算得出盐岩的裂隙密度变

化曲线(见图 9)。图 9(a)为试样 S1(围压 5 MPa)在试

验过程中的裂纹密度变化曲线，可以看出，不同应

力荷载阶段中岩石裂纹密度显示出一定的差异性，

在前二级循环荷载中，加载阶段时盐岩内部缺陷闭

合，裂纹密度降低，卸载阶段时盐岩内部缺陷张开，

裂纹密度上升，且峰值应力时刻岩石的裂纹密度可

以还原至初始状态，此时岩体尚处于弹性变形阶段；

第 3级应力循环过程中，岩体裂纹密度同样呈现先

降低、再上升的变化趋势，但峰值应力时刻的盐岩

裂纹密度已经达到了 0.1%，此时岩体内部已经产生

了不可恢复的损伤。第 4级、第 5级应力加载过程

中盐岩裂纹密度曲线呈现先降低、后上升的趋势，

在此过程中岩体内部缺陷先闭合，而后随着荷载水

平的升高，大量的新生裂隙开始萌生、发育，并占

据主导特征。深入分析所得试验结论发现，随着荷

载应力水平的提高，多级循环荷载试验中盐岩裂纹

密度的“波峰”与“波谷”均呈现逐步上升趋势， 
 

 

(a) 裂隙密度与应力状态 

 

(b) 不同围压下盐岩裂隙密度变化 

图 9  盐岩裂隙密度变化曲线 

Fig.9  Curves of crack density changes for salt rocks 
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这一系列变化与岩石轴向应变特征较为一致。图 9(b)

为 4种围压状态下循环荷载试验中盐岩的裂隙密度

变化曲线，可以看出，不同围压下岩石的裂隙密度

变化曲线具有相似的波动趋势，同时，岩体裂隙密

度改变与其所处围压应力水平密切相关，即围压应

力水平越高，试验中的岩体裂纹密度值越低，这一特

征与盐岩的超声波波速变化及声发射事件演化规律

较为一致。 

4.3 Felicity比变化特征 

Felicity效应被称为反Kaiser效应，它表示材料

对损伤的记忆程度，Felicity 效应用 Felicity 比来量

度，当岩体的 Felicity 比大于 1 时，岩石 Kaiser 效

应占主导地位，岩体的损伤程度较弱；当岩体的

Felicity比小于 1时，Kaiser效应失效，此时岩体内部

产生永久损伤，Felicity比越小，岩体损伤程度越严

重。 

统计分析试验过程中盐岩 S1(围压 5 MPa)的

AE活动(见表 5)，分析得出，第 1级循环加载中岩

体承受的最高应力为 50 kN，应力卸载后再次加载，

岩体再次发生有效声发射时所处的应力水平为 63 

kN，计算得出此过程中岩体的 Felicity 比为 1.26；

同理，分别得到其他循环荷载中盐岩的 Felicity比为

0.97，0.84，0.77，0.72。由此表明，随着循环次数

的增加，岩体损伤程度不断累积，声发射不可逆程

度逐步提高，岩石内部结构的完整性遭到破坏，

Felicity比逐渐下降。 
 

表 5  不同应力阶段中岩样 S1的 Felicity比 

Table 5  Felicity ratios of sample S1 under different stress  

stages 

应力级数 最高应力/kN 再次 AE应力/kN Felicity比 

2  50  63 1.26 

3 100  97 0.97 

4 150 126 0.84 

5 200 154 0.77 

6 250 180 0.72 

    

统计 4 种围压状态下不同循环阶段中盐岩的

Felicity比变化，得到图 10，可以看出，虽然围压应

力不同，但盐岩的 Felicity 比具有较为一致的变化趋

势，即随着循环试验的进行，Felicity比呈现逐渐降

低的特征。对比分析 4条曲线发现，围压应力水平

越高，盐岩的 Felicity 也越高；以试样 S8(围压 20 

MPa)为例，在前三级加载试验中，岩体承受的应力

水平较低，内部结构保持完整，并未产生有效声发 

    

图 10  不同应力阶段中盐岩 Felicity比变化 

Fig.10  Changes of Felicity ratio of salt rock under different  

stress stages 

 
射事件，第 4，5 级应力加载中，盐岩的 Felicity 比

分别为 1.14和 1.06，二者均大于 1，表明此时岩体

并未受到损伤，Kaiser 效应显著，在最后一级循环

加载中，盐岩的 Felicity比下降至 0.9，Kaiser效应

失效，Felicity效应开始占主导地位，盐岩内部产生

永久损伤。对比试样 S1 和 S8 的 Felicity 比特征发

现，当围压水平较高时，盐岩的 Felicity比较大，围

压使得受力破坏后的松散结构紧密地压实起来，本

应该拓展的裂纹闭合，滑移的裂隙面锁死，高围压

状态下的岩石具有明显的结构完整性优势，因此

Kaiser效应越好。 
 
5  讨  论 
 

(1) 在盐岩的声波与声发射信息采集过程中，

主动激发的超声波信号将会对岩石的声发射监测造

成干扰，因此，在后期的数据处理中，需要对声发

射信息中的超声波信息进行识别、过滤。这一过程

分 2步进行，首先，明确声波信号的发生时间；其

次，应用采集软件的数据文件滤波功能，过滤声发

射数据中声波信号发生时间内的数据信息，具体方

法见李浩然和杨春和[26]的研究。此外，在整个试验

过程中，由于岩石的不均质性及环境因素的影响，

系统也会采集到零星的、无效的声发射信息，因此

需要对个别突发的声发射事件进行有效性判定，目

前尚未形成统一的判别标准，李浩然等[17]将同一应

力阶段中最高声发射事件数量的1/10定义为有效声

发射的门槛值，本文采用这一标准判定声发射事件

的有效性。 

(2) 节 3.2，3.3 深入分析了岩石波速、声发射

活动对应力的响应关系，可以看出，在整个试验过

F
el

ic
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y
比
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程中，二者的变化趋势具有显著的一致性，即加载

过程中，超声波波速增加，AE 特征活跃，卸载过

程中，超声波波速降低，AE 活动平静，且这一特

征在试验后期更为突出。岩石的超声波波速表征岩

体的宏观物理性能，而声发射活动表征着岩体的局

部能量释放，只有当损伤积累到一定程度，岩石的

超声波波速才会发生变化，相比岩体的波速特征，

岩石的声发射活动更加敏感，实时表征着岩体的损

伤演化过程。 

(3) 围压致密效应是指当岩体处于三向应力状

态时，围压的存在阻碍了晶体的滑移及裂纹的形成，

抑制了岩体孔隙萌生与变形，相比单向应力状态，

盐岩晶粒之间的胶结更紧密；围压越大，致密效应

越显著。从本文的研究数据发现，围压 20 MPa 时

盐岩的初始波速值最高，超声波波速变化率最小，

声发射事件数量最少，岩石 Felicity比最高，围压 5 

MPa时盐岩的初始波速值最低，超声波波速变化率

最高，声发射事件数量最多，岩石 Felicity比也最低，

这些试验结论成为围压致密效应的有力论据。 

 
6  结  论 
 
本文应用岩石声波与声发射一体化测试装置，

系统地研究了三轴多级循环荷载作用下盐岩的声波

与声发射活动特征，并对盐岩的损伤演化规律进行

了深入分析，取得如下主要结论： 

(1) 循环荷载试验中，盐岩的应力–应变曲线

呈现“上凹型”特征，且卸载段曲线始终处于加载

段曲线之下；随着应力级数的升高，加–卸载曲线

围成的塑性滞环面积逐渐增大；同时，盐岩的卸载

模量呈现逐渐增大趋势，这主要是由于岩体的残余

变形中包含着一定部分的黏性变形。 

(2) 试验初期，盐岩承受的应力水平较低，岩

体内部结构完好，声波与声发射均无明显变化，试

验后期，岩体承受的应力水平较高，内部裂纹逐步

萌生、拓展，岩石波速逐步降低，声发射开始活跃；

相比纵波波速的改变，横波波速的变化更为敏感。 

(3) 围压应力与岩石的声波、声发射活动密切

相关。围压应力水平越高，盐岩的初始波速值也越

高，波速变化率越低；围压应力水平越低，盐岩的

初始波速值也越低，波速变化率越高。岩石的 AE

活动与围压应力呈负相关特征，试验过程中，围压

5，10，15，20 MPa时盐岩的声发射事件数量分别

为 1 026，703，361和 206个，可见，围压应力对

岩石的声发射活动具有显著的抑制效应。 

(4) 利用岩石的卸载模量、裂隙密度和 Felicity

比特征分析评价盐岩的损伤演化过程。结论认为，

盐岩的卸载模量表征岩体损伤误差较大，而裂隙密

度演化及 Felicity 比变化与岩体承载破坏特征较为

一致，二者均可以较好地反映盐岩的损伤演化趋势。 
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