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原状膨胀土剪切力学特性的卸荷速率 
效应试验研究 

李新明 1, 2，孔令伟 2，郭爱国 2 

（1. 中原工学院 建筑工程学院，河南 郑州 450007；2. 中国科学院武汉岩土力学研究所 岩土力学与工程国家重点实验室，湖北 武汉 430071） 
 

摘  要：利用 GDS 三轴试验系统，对南阳原状膨胀土进行了 3 种卸荷速率下的固结不排水三轴剪切试验，分析了卸荷速率

和卸荷路径对膨胀土剪切力学特性的影响。结果表明，膨胀土在不同卸荷速率下的归一化应力-应变关系曲线均呈双曲线型。

卸荷速率由 0.02 kPa/min 增加至 2 kPa/min 时，被动压缩路径和被动挤伸路径下的膨胀土不排水强度单调增大。在 160～320 kPa

固结应力范围内，两种卸荷路径下膨胀土孔隙水压力始终为负值，均表现为卸荷速率为 0.02 kPa/min 时其降幅 大。引入卸

荷速率参数 ρ0.02后发现，卸荷速率每提高 10 倍，被动压缩路径和被动挤伸路径下的不排水强度分别增加约 5.6%和 4.8%。原

状膨胀土样的破坏模式与剪切速率及裂隙性有关，表现为小卸荷速率下主剪切带与副剪切带共存，而大卸荷速率下仅有主剪

切带。 
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Experimental study of the influence of unloading rate on the shear mechanical 
properties of undisturbed expansive clay 
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Abstract: Consolidated undrained triaxial shear tests on undisturbed saturated Nanyang expansive clay have been performed in both 

reduced triaxial compression (RTC) and reduced triaxial extension (RTE) stress paths with three axial consolidation stresses (160 kPa, 

240 kPa and 320 kPa) and three unloading rates (0.02 kPa/min, 0.2 kPa/min and 2 kPa/min) by GDS triaxial system. The influence of 

unloading rate on shear strength, pore-water pressure and effective stress path was analyzed. Test results showed that the stress-strain 

relationship was in hyperbolic under different unloading rates for RTC and RTE. The undrained shear strength increased with the 

increase of unloading rate from 0.02 kPa/min to 2 kPa/min. The pore pressure of the rate at 0.02 kPa/min was the minimum under two 

stress paths with the consolidation stress from 160 kPa to 320 kPa. Considering the change of the unloading rate parameter ρ0.02, the 

undrained shear strength increased 5.6% and 4.8% with every tenfold increase of the unloading rate. The rate effects on undrained 

shear strength were greater in reduced compression tests than those in reduced extension tests. The failure pattern of the undisturbed 

expansive soil sample was related to the shear rate and micro crack, demonstrating the coexistence of the main shear zone and the sub 

shear zones at low unloading rate. For the case of high unloading rate, the main shear zone was the only failure pattern. 

Keywords: undisturbed expansive clay; unloading rate; stress path; shear strength; shear band 

 

1  引  言 

膨胀土具有胀缩性、超固结性和多裂隙性，工

程性质较差。在膨胀土地区进行开挖工程施工，易

出现塌方和滑坡等病害。近几十年来，多位学者[15]

从非饱和土力学、干湿循环等角度对膨胀土强度衰
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减特性进行了深入系统的研究，合理解释了膨胀土

边坡浅层破坏、溜塌等失稳灾害。进一步研究表明，

膨胀土边坡的变形与失稳破坏不但与气候变化密切

相关，而且与膨胀土自身的工程特性和超固结应力

状态的变化相关。工程现场调查发现，有些膨胀土

边坡未经历干湿循环也会发生变形或整体失稳破 

坏[3]。对于人工开挖边坡或渠道，其形成过程就是

应力释放的过程。而开挖过程因工程而异，有的工

程开挖在几天内完成，有的则持续数月，故卸荷速

率有高有低，膨胀土微裂隙发育、强度劣化程度等

也将产生较大差异。《膨胀土地区建筑技术规范》

（GB50112－2013）[6]中也明确提出，在进行地基

稳定性验算时，需考虑卸荷释放压力的不利影响，

但并未给出削坡卸荷速率及路径对强度参数劣化的

量化表达。因此，研究卸荷速率对膨胀土力学特性

的影响规律，对于深化认识膨胀土的力学特性及实

际工程开挖速率的合理选择等具有重要的理论意义

和工程应用价值。 

针对岩土介质特性的时间效应，从 20 世纪 60

年代起，多位学者对不同土体力学特性的剪切速率

效应进行了深入的研究，但目前土体剪切强度随剪

切 速 率 的 变 化 规 律 仍 不 明 确 。 Bjerrum[7] 、

Whitman[8]、Graham[9]、Alberro[10]、Sheahan[11]及

Zhu[12]等对多种黏土进行了应变速率相关试验，均

认为不排水强度随应变速率的增大而增大，进而引

入剪切强度速率参数   进行定量描述。但应变速率

每增加 10 倍时，其对不排水剪切强度的影响幅度差

别较大。如 Whitman 等[8]所得的密西西比冲积土的

强度速率参数  值为 3.5%，而 Alberro 等[10]对墨西

哥黏土所得  值高达 17.0%。此外，蔡羽[13]、陈铁

林[14]等对结构性黏土的研究成果则表明，剪切强度

并非随剪切速率单调变化。在应力路径对强度的影

响规律方面，Graham 等[9]发现应变速率对黏土压缩

与挤伸路径下的强度影响基本相同（为约 9.4%）。

Zhu 等[12]在对香港原状黏土的研究中却发现，剪切

速率对于主动伸长路径不排水剪切强度的影响大于

主动压缩路径。这些均表明土体强度的剪切速率效 
 

应与土性及应力路径等密切相关。 

在剪切速率对土样破坏模式的影响方面，

Whitman等[8]在 1963年就发现应变速率对土样可能

的破坏模式有影响。Díaz-Rodríguez 等[15]对 1%/h～

800%/h 大剪切速率范围下的墨西哥黏土进行了深

入研究，发现剪切速率大时土样呈明显的剪切带形

态，而剪切速率小时多呈鼓胀模式。 

上述研究推动了土体特性时间效应的研究进

展，但以往研究仍存在不足。从研究对象看，速率

效应的研究主要集中于软黏土。在试验方法方面，

则以常规三轴路径下轴向常应变加荷速率对土力学

特性的影响规律为主，这对于边坡、基坑等开挖工

程并不完全适用。实际工程的开挖施工均存在应力

速率问题，而目前研究主要集中于应变速率。 

近年来，硬黏土强度及变形特性的速率效应已

引起了人们的重视。如 Sorensen[16]、Powell[17]等对

London 黏土及 Bearpaw Shale 的三轴不排水剪切试

验及常速率一维固结试验研究表明，剪切速率对其

强度、孔隙水压力等变化规律均有一定影响，且这

与软黏土的速率效应机制有所不同。 

南阳膨胀土是新生代第三纪至全新世早期生

成的黏性土，属典型的硬黏土[18]。本文以该原状膨

胀土为对象，利用 GDS 应力路径三轴试验系统，

开展其在不同卸荷速率下的固结不排水三轴剪切试

验，分析其不排水剪切强度、孔隙水压力及有效应

力路径与卸荷速率的关联性，建立膨胀土剪切强度

与卸荷速率量化关系，并探讨其破坏模式，以期为

膨胀土开挖边坡提供理论依据。 

2  试验内容与方法 

2.1  试验土样 

原状膨胀土样取自河南省南阳内邓高速公路

（地理坐标为 111°77'33''N，32°93'56''E），采用探

坑法取样，取土深度 4～5 m。膨胀土呈棕黄褐色，

含铁锰结核，有灰白夹层，为中更新统冲洪积沉积。

为保证土样性质的一致性，均取自同一土层。膨胀

土基本物性指数和黏土矿物成分如表 1、2 所示，颗

粒级配曲线见图 1。 

表 1  膨胀土的物理性质平均值指标 
Table 1  Main physical parameters of expansive soil 

天然含水率 

/% 

初始饱和度

Sr /% 

天然密度

 /(g/cm3)

干密度d 

/(g/cm3) 

孔隙比 

e 

土粒相对

密度 Gs

自由膨胀率

ef /% 

无荷膨胀

率e 

液限 

L/% 

塑限 

P/% 

塑性指数 

IP 

液性指数

IL 

膨胀势

判别 

26.1 97.2 1.98 1.57 0.78 2.80 58.5 1.39 55.4 29.2 26.2 -0.12 中膨胀土

渗透系数 

k/(cm/s) 

线缩率 

s 

体缩率 

v 

收缩系数 

s 

标准吸湿

含水率

wa/% 

天然状态 饱和状态 
屈服应力 

/kPa 

固结系数 

Cv /(mm2/s) 
黏聚力

c/kPa

内摩擦角

 /(°)

黏聚力

c/kPa 

内摩擦角

 /(°)

1.06×106 5.6 19.9 0.37 6.56 29.6 22.4 27.4 22.6 160 4.9   
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表 2  南阳膨胀土（<0.005 mm）黏土矿物成分 

Table 2  Mineral composition of expansive soil (<0.005 mm) 

矿物成分 蒙脱石 绿泥石 伊利石 高岭石

含量/% 30 35 15 20 

 

 

图 1  膨胀土颗粒级配曲线 
Fig.1  Grading curve of expansive soil 

 

可以看出，南阳原状膨胀土天然饱和度达

97.2%，接近饱和状态；液性指数 IL<0，膨胀土呈

坚硬状。黏粒含量（<0.005 mm）约占 60%，蒙脱

石约占总质量的 16%，按照 Willams 等[19]黏土膨胀

势判别方法判定，属中膨胀土。虽富含黏粒，但由

于原状膨胀土中的微裂隙分布，其渗透系数高达

1.06×106 cm/s，平均固结系数 Cv为 4.9 mm2/s。 

2.2  试验方案与过程 

工程实践表明，通过一些简单的坡面处理，可

以基本维持膨胀土的含水率保持不变[2]，而表 1 中

原状膨胀土饱和度高达 97.2%，故均采用饱和膨胀

土进行三轴试验。试验在 GDS 应力路径三轴试验

系统上进行，土样为直径 50 mm，高度 100 mm 的

圆柱体。 

经反压饱和后试样均在各向等压状态下进行

固结，固结围压分别为 160、240、320 kPa。在边坡

开挖过程中，边坡坡顶以下部分，土体发生侧向卸

荷作用，而垂直方向应力基本不变；而在坡角及一

定延伸范围内，随着上部土体逐渐开挖，上覆土压

力减小，土体单元的垂直向应力减小，而水平向应

力基本不变。因此，针对边坡开挖典型工况，分别

开展轴压不变、围压减小的被动压缩剪切试验

（RTC）和围压不变、轴压减小的被动挤伸剪切试

验（RTE）。卸荷剪切速率分别取 0.02、0.2、2 kPa/min。

三轴剪切时，围压或轴压卸荷至 0 或试样破坏（轴

向应变 a 达到 15%）时试验停止。其中，在剪切速

率 0.02 kPa/min 下，固结应力 320 kPa 时剪切过程

需 266.7 h（约 11 d）。 

鉴于剪切过程中孔压消散对试验结果的影响，

按照 Blight 等[20]的建议，在土样端部涂抹凡士林及

土样轴向贴滤纸条。另一方面，在较大剪切速率时

土样剪切过程中的孔压均匀性问题可通过下式进行

评估： 
2

v/t L C               （1） 

式中：L 为排水长度，取土样排水路径 长的轴向

排水距离为 50 mm；Cv为固结系数，取一维固结试

验测得其平均竖向固结系数 Cv为 4.9 mm2/s。 

经计算，三轴样轴向孔压理论消散时间约为 

8.5 min。以固结应力 160 kPa、卸荷速率 2 kPa/min

为例，剪切时间（80 min）大于土样轴向孔压理论

消散时间（8.5 min），土样剪切过程中孔压可均匀

分布。 
 

表 3  三轴剪切试验方案 
Table 3  Triaxial shear test programme 

试验类型 0 /kPa 剪切路径 卸荷速率/(kPa/min)

被动压缩（RTC）

160 

轴压不变，围压减小 

0.02 

160 0.20 

160 2.00 

240 0.02 

240 0.20 

240 2.00 

320 0.02 

320 0.20 

320 2.00 

被动挤伸（RTE）

160 

围压不变，轴压减小 

0.02 

160 0.20 

160 2.00 

240 0.02 

240 0.20 

240 2.00 

320 0.02 

320 0.20 

320 2.00 

 

3  试验结果与分析 

3.1  卸荷速率对应力-应变关系曲线的影响 

被动压缩路径（RTC）和被动挤伸路径（RTE）

下不同卸荷速率膨胀土的应力-应变关系曲线如图

2、3 所示。其中，偏应力 q= a r  ，在被动压缩

路径下 q 为正，被动挤伸路径下 q 为负。图中纵坐

标为偏应力与固结应力归一化的偏应力 q/ 0 。为方

便作图与对比，轴向应变在两种剪切路径下均取正

值。 

由此可见，在被动压缩路径与被动挤伸路径

下，不同卸荷速率下膨胀土的应力-应变关系曲线均

呈应变硬化趋势，曲线形态呈双曲线型。即随着轴

向应变的增大，偏应力先快速增大然后逐渐保持稳

定。相同轴向应变下，卸荷速率越大，两种卸荷路

104103 102 101 100 
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径下膨胀土的偏应力越大。对于膨胀土边坡开挖而

言，较大的卸荷速率可使土体获得较高的割线模量。

但需要注意的是，该模量会随着卸荷后时间的延长

而大幅减小[21]。因此，在膨胀土边坡开挖施工中，

建议快速开挖，及时支护。 

土体割线模量是剪切速率的增函数，其微观机

制为剪切过程中的颗粒错动效应[8]。剪切速率越大，

剪切过程中土颗粒的移动会变得更加困难，其不仅

要克服颗粒间的滑移，还要克服颗粒的旋转、滚动

与换位阻力，只有在能量聚集至有效应力能够克服

阻力时颗粒才能形成错动，其宏观表现即为较大的

割线模量。剪切速率较小时，土颗粒有较多的时间

进行方向或位移的调整，实现颗粒的滚动与定向排

列，割线模量相对较小。 
 

   
(a) 围压为 160 kPa                          (b) 围压为 240 kPa                          (c) 围压为 320 kPa 

图 2  被动压缩路径（RTC）下膨胀土归一化偏应力-应变关系曲线 
Fig.2  Stress-strain relationship of expansive clay with initial axial stress under RTC 

 

   
(a) 围压为 160 kPa                         (b) 围压为 240 kPa                          (c) 围压为 320 kPa 

图 3  被动挤伸路径（RTE）下膨胀土归一化偏应力-应变关系曲线 
Fig.3  Stress-strain relationship of expansive clay with initial axial stress under RTE 

 

3.2  卸荷速率对孔隙水压力的影响 

孔隙水压力是土体不排水剪切强度的另一种

表现形式。膨胀土的归一化孔隙水压力-应变关系曲

线如图 4、5 所示。其纵坐标为经固结应力 0 归一

化后的孔隙水压力 u/ 0 。 

可以看出，相同固结应力时，孔隙水压力随轴

向应变呈单调减小趋势，且孔隙水压力均为负值。

两种应力路径下，不同卸荷速率下 u/ 0 随应变关系

曲线多有交叉，孔隙水压力均表现为卸荷速率为

0.02 kPa/min 时其降幅 大。 

需要说明的是，负孔隙水压力会导致土体表观

强度增加，但该表观强度将随着孔压的逐渐消散而

降低，在边坡工程中应特别注意。原状膨胀土不排

水剪切试验过程中，膨胀土样中微裂隙发展与孔隙

水压力变化密切相关，而微裂隙扩展势与剪切持续

时间（速率）有关，这将在后文详细讨论。 

3.3  卸荷速率对有效应力路径的影响 

膨胀土在不排水剪切过程中归一化有效应力

路径 p'/p0-q/p0 变化规律如图 6、7 所示。 

可以看出，各应力速率下膨胀土有效应力路径

的发展规律基本相同。在剪切初期，有效应力路径

基本均呈直线型，p'/p0减小 q/p0 线性增加，应力速

率的不同在应力路径上表现为 dq/dp'比值的不同，

其处于应力-应变关系曲线（见图 2、3）偏应力的

大幅增加阶段。达到屈服后出现拐点，p'/p0 增大，

q/p0 小幅增加。总应力路径始终在有效应力路径左

侧，随着应力释放速率的减小，其向左偏转幅度越

小，这与图 4 和图 5 中剪切速率为 0.02 kPa/min 时   
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(a) 围压为 160 kPa                         (b) 围压为 240 kPa                          (c) 围压为 320 kPa 

图 4  被动压缩路径（RTC）下膨胀土的归一化孔隙水压力-应变关系曲线 
Fig.4  Normalized pore water pressure-strain relationship of expansive clay under RTC 

 

     
(a) 围压为 160 kPa                         (b) 围压为 240 kPa                         (c) 围压为 320 kPa 

图 5  被动挤伸路径（RTE）下膨胀土的归一化孔隙水压力-应变关系曲线 
Fig.5  Normalized pore water pressure-strain relationship of expansive clay under RTE 

 

   
(a) 围压为 160 kPa                           (b) 围压为 240 kPa                          (c) 围压为 320 kPa 

图 6  被动压缩路径（RTC）下有效应力路径归一化曲线 
Fig.6  Normalized stress paths for expansive soil under RTC 

 

     
(a) 围压为 160 kPa                             (b) 围压为 240 kPa                          (c) 围压为 320 kPa 

图 7  被动挤伸路径（RTE）下有效应力路径归一化曲线 
Fig.7  Normalized stress paths for expansive soil under RTE  
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孔压降幅 大相吻合。 

Nakase[22]、Whitman[8]等的研究结果表明，黏

土在压缩与挤伸路径下临界状态线斜率不随应变速

率变化，这与本文结果有所不同。这可能与采用应

力速率进行剪切试验的试验方法有关。即土样在发

生塑性变形逐渐形成剪切带后，在常应变速率中可

能会发生应变软化或应变硬化现象，此时偏应力产

生变化并趋向于统一临界状态线；但在常应力速率

中，应力处于试验控制状态，从而限制了应力随土

样剪切变形等的变化，进而影响孔隙水压力与应力

路径的发展。 

3.4  卸荷速率参数表达式 
膨胀土在两种卸荷路径下的不排水剪切强度

与对数坐标下卸荷速率的关系如图 8 所示。可以看

出，不排水强度与对数坐标下的卸荷速率基本呈直

线关系，相关系数达 0.95 以上。这与 Bjerrum[7]、

Graham[9]、Sheahan[11]、Zhu[12]和 Vaid[23]等的研究成

果相吻合。 
 

 
(a) RTC 路径 

 
(b) RTE 路径 

图 8  卸荷速率与不排水剪切强度的相关关系 
Fig.8  Relationship between undrained shear strength  

and unloading rate 

 

参考 Sheahan 等[11]提出的不排水剪切强度应变

速率公式为 

a 0

u

u0

a

100%
(lg )

S

S
 



 
 

           （2） 

式中： a0 为参考应变速率；
a 0  为参考应变速率 a0  

下的应变速率参数；Su0 为参考应变速率 a0 下的不

排水剪切强度，Su =qf,peak /2；ΔSu 为应变速率在对数

坐标下的增加值 a(lg )  相对应的不排水强度的增

加值。 

为定量描述卸荷速率对不排水强度的影响，将

参数中的应变速率替换为卸荷速率 q后，得到如

下表达式： 

a 0

u

u0

a

100%
(lg )q

S

S

q




 
 

        （3） 

式中： a0q 为参考卸荷速率，本文 a0q 取 0.02 kPa/min。

被动压缩路径与被动挤伸路径下的应力速率参数

0.02 计算结果如表 4 所示。 

可以看出，在固结压力为 160、240、320 kPa

的被动压缩条件下， 0.02 分别为 6.1%、5.4%和

5.4%，其平均值为 5.6%；被动挤伸路径下固结应力

240 kPa 和 320 kPa 下的 0.02 分别为 4.7%和 4.9%，

其平均值为 4.8%。卸荷速率的变化对被动压缩路径

下不排水剪切强度的影响程度略大于被动挤伸路

径。 

迄今对土体速率效应研究主要集中于应变速

率，应力速率的成果较少。将收集到的 Vaid 等[23]

对不同加荷速率下原状黏土的研究结果与本文结果

一并绘于图 9 中。可以发现，Vaid 等对不同加荷速

率下原状黏土归一化强度随卸荷速率的变化系数为

0.014，略大于本文试验结果 0.01。 

 
表 4  被动压缩路径和被动挤伸路径剪切试验结果 

Table 4  Results of shear test for expansive soil 

试验类型 0 /kPa 
速率 

/(kPa/min) 
qf /kPa 0.02 /% Su /0 

RTC 

160 0.02 142.4 

6.1 

0.44 

160 0.20 154.3 0.48 

160 2.00 159.7 0.50 

240 0.02 198.1 

5.4 

0.41 

240 0.20 209.6 0.44 

240 2.00 219.5 0.46 

320 0.02 245.3 

5.4 

0.38 

320 0.20 263.7 0.41 

320 2.00 271.9 0.42 

RTE 

240 0.02 225.9 

4.7 

0.47 

240 0.20 237.2 0.49 

240 2.00 247.2 0.52 

320 0.02 235.9 

4.9 

0.37 

320 0.20 250.0 0.39 

320 2.00 259.2 0.40 

注：固结应力 160 kPa 时被动挤伸路径下剪切强度均为 160 kPa，故应力

速率参数0.02 未列出。 
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图 9  卸荷速率与归一化不排水剪切强度的相关关系 

Fig.9  Relationship between normalized undrained shear 
strength and unloading rate 

 

4  破坏模式机制分析 

膨胀土样剪切破坏形式虽均为剪切带，但在卸

荷速率 0.02 kPa/min 时，土样剪切后多出现主剪切

带与副剪切带共存形态，与大卸荷速率下土样剪切

破坏后仅存在主剪切带有所不同，这可能与膨胀土

微裂隙有关。 

以被动挤伸路径为例，图 10 概念性反映了原

状膨胀土样的微裂隙及不排水卸荷剪切时土样内部

微裂隙及剪切带的演化过程。由于膨胀土样中微裂

隙密布，剪切初期，在小剪切速率条件下，随着卸

荷剪切的进行，裂隙逐渐扩展，卸荷膨胀势逐渐增

大，土样呈现剪胀趋势，孔隙水压力为负值；当土 

 

样中软弱裂隙面剪切应力大于其抗剪强度时，出现

小幅破裂面；随着卸荷剪切应力的增大与剪切时间

的持续增加，微裂隙的卸荷膨胀势逐渐增大并充分

发挥，这必然伴随着负孔隙水压力进一步减小，在

这一过程中，仍可能出现小幅破裂面；随着剪切应

变进一步增大，某一控制微裂隙发生强烈的变形集

中使得主剪切带逐渐出现， 终形成主剪切带与一

个或多个副剪切带共存的破坏模式。该模式与

Desrues 等[24]的研究结果类似，即试样中某一点沿

特定剪切方向的局部应变作用并不一定引起剪切带

的发展，一个剪切带即使已经开始传播，其仍可能

被另一初始剪切带替代从而发展为主剪切带。这与

剪切过程中土颗粒位置与土样结构调整有关。剪切

过程中膨胀土微裂隙的方向、位置、大小等不断调

整， 终在某一方向上的微裂隙起控制作用，从而

形成主剪切带，并形成主剪切带与副剪切带共存的

破坏模式。 

与此相对应，在大剪切速率条件下，由于剪切

过程时间较短，在剪切初期，原状膨胀土样中微裂

隙尚未来得及出现或出现很小的膨胀趋势剪切过程

就已完成，同时伴随着主剪切带的形成，不会出现

小剪切速率下的副剪切带形态。同时，大剪切速率

下膨胀土卸荷膨胀势未能充分发挥，卸荷剪胀趋势

较弱，对应的负孔隙水压力较大。正因大剪切速率

下土样内部微裂隙未能充分扩展，保持了土样的相

对完整性，这正是其在宏观上表现出较大剪切强度

的原因，该现象均与图 2～5 中的变化规律相吻合。 

 

图 10  剪切过程中膨胀土微裂隙扩展及剪切带形成过程 
Fig.10  Microcrack propagation and shear zone formation of expansive soil during shear process 
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5  结  论 

（1）在被动压缩路径和被动挤伸路径下，膨胀

土在不同卸荷速率下的应力-应变关系曲线均呈双

曲线型。相同轴向应变下，卸荷速率越大，偏应力

越大。 

（2）两种卸荷应力路径下，膨胀土的孔隙水压

力始终为负值，有效应力路径始终在总应力路径右

侧，且都在卸荷速率为 0.02 kPa/min 时，其孔隙水

压力降幅均 大。因此，在卸荷施工过程中，应重

视负孔压消散所致工程灾害。 

（3）膨胀土不排水剪切强度随卸荷速率增大呈

现半对数线性递增关系，通过引入卸荷速率参数

0.02 ，发现卸荷速率每增加 10 倍，被动压缩路径下

的不排水强度增加约 5.6%，被动挤伸试验的不排水

强度增加约 4.8%，卸荷速率对前者的影响稍大于后

者。 

（4）卸荷速率对原状膨胀土样的剪切破坏形态

有较大影响，卸荷速率较小时呈现主剪切带与副剪

切带共存形态，较大时仅出现主剪切带，这与膨胀

土微裂隙密布及其扩展性状相关。 

本文仅分析了等压固结下原状膨胀土样不排水

剪切强度随卸荷速率的变化规律，考虑固结方式影

响下的速率效应尚需在后续研究中深化。 
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